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嘉兴冰丝服饰厂家
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如何鉴别一件牛仔夹克的做工好坏？牛仔夹克都是无数标志性工装的重点。外观经典，搭配
随意，大部分服装都能与之搭配，且外穿内搭均可。一件制作精良的牛仔夹克只有在制作过程中
所用心思一直延伸到制作它的纤维时才配得上这个名字。乍一看，你可能无法分辨你穿的是不是
长绒棉，但你应该能分辨出牛仔布的“个性”（质地）。一件做工精良的牛仔夹克需要注意的结
构细节:压力点（肩部）紧实、坚固的五金、有意义的车缝、完美合身。一件做工精良的原牛牛仔
夹克会随着时间慢慢褪色，它经久耐用，不必对它细心呵护。这不单体现在重量和结构上，还体
现在品牌的展示方式上。在这个领域处于优先地位的品牌将色落放在前面。设计过程的每一个环
节都会考虑服装如何随着时间的推移变得更漂亮，而这正是一件制作精良的原始牛仔夹克要做的
事情。牛仔布的染整生产工艺：染色与上浆，牛仔布经纱的靛蓝染色有绳状染色、片纱染色和悬
环式染色三种。嘉兴冰丝服饰厂家

如何鉴别真、仿靛蓝染色牛仔布的服饰？将浓硝酸液一滴在染色试样上轻涂，如果是靛蓝染
料则立即呈白色斑痕，其边缘呈绿色。将染色试样在火焰上点燃后，立即离开火焰，置于白瓷盘
内，由于靛蓝受热升华在白瓷盘上留下蓝色痕迹，而其他染料则无此现象。取染色试样剪碎后放
在玻璃试管中，置于酒精灯上受热烘燥。靛蓝受热气化，有红色气体逸出，在玻璃试管中冷却后
有蓝色沉淀物。染色试样可用二甲基甲酰胺(DMF)溶液循环处理。如是真的靛蓝染料，试样上的
染料可被全部苹取而呈无色，其他仿制品的染料则不能被全部萃龋。嘉兴冰丝服饰厂家牛仔服饰
有哪些水洗工艺？

牛仔服饰关于布的一般生产流程：在牛仔布生产中，对经纬纱，尤其是用捻度较大的转杯纱
作经纬纱时，要进行给湿与加热，以稳定其捻度。目的：是为了整经、染浆工序的顺利进行和减
少织造时的脱纬、纬缩及起圈等现象，提高织物质量。要求：增加张力、给湿、加热等方法稳定
纱线捻度，合理回潮率8%~9%。整经，主要目的是为了使纱片或绳束的张力、排列和卷绕三均匀，
并将一定数量的筒子纱，以均匀一致的张力按规定的长度，均匀紧密地卷绕于经轴或特制的球轴
上，为下道染色和上浆加工做准备。主要是分批整经机，这些设备的使用已能满足质量要求。

一般消费者在购买牛仔裤服饰时的误区：因为一般消费者对面料和版型以及洗水质量不会鉴
别，所以通常就想当然地一切以款式和价格为中心。其实，离开版型和面料质地以及加工质量来
谈款式，是没有任何意义的，这也是一个相当大的消费误区。我们选购牛仔裤时，只有在保证版
型、面料和加工都没什么大问题的前提下，才考虑挑选自己喜欢的款式。许多经典的包括世界出
名品牌的牛仔裤，款式都做的极为简单，甚至许多普通消费者还认为它很丑很不时尚，但因为它
们在版型、面料和加工这些内在质量方面做的很好，所以穿上这些裤子后，哪怕是款式做的很简



第 2 页 / 共 2 页

单，它那种高级的贵族气质就是能体现出来。相反，许多没内在质量的牛仔裤，虽然款式模仿的
很好，但怎么看都是不上档次的产品，而且洗过几次之后，其质量更是惨不忍睹。牛仔夹克是很
多人喜欢的服饰。

牛仔服饰常用布料-纬向弹力牛仔布：氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，
可使牛仔装既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更适应个性化的消费需求，因
而有很大的发展潜力。目前弹力牛仔布大多为纬向弹力，弹性伸度一般在20％～40％，弹性伸度
的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，则弹性愈大，反之，在经纱组
织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度愈大，则弹性愈小，纬向紧度达到一定程度，甚至会出
现丧失弹性的情况。此外目前弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大，一般为10％以上，
个别甚至高达20％以上。布幅不稳定给服饰生产带来很大困难，解决的方法一是在产品设计时不
要使弹性伸度过大，一般取20％～30％，即保持一定的经纬向组织紧度，并在预缩整理时采取适
当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率；另一个解决
方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低
的纬向缩水率，满足服饰加工生产的要求。纬向弹力牛仔布：氨纶弹力丝的采用，可使牛仔装既
贴身又舒适。嘉兴冰丝服饰厂家

鉴别真仿靛蓝染色牛仔布服饰需要注意什么？嘉兴冰丝服饰厂家

牛仔布服饰丝光工艺脱碱处理：脱碱即去碱。去碱对丝光的定形作用及后道工序影响很大。
若丝光后织物上仍带有较多的碱，织物会继续收缩，从而影响织物的光泽和尺寸稳定性，同时还
会给下一工序的加工造成不利影响。所以去碱时一定要注意，认真对待。为提高去碱效率，一方
面应提高冲洗和吸碱能力，另一方面应尽量提高碱液温度，以进一步提高烧碱的溶解度。目的即
把丝光后的牛仔布上的烧碱去除干净，以期达到较佳的丝光效果。为了保证充分去除残余碱,并节
约用水,通常先采用酸洗中和、再水洗。具体是先浸轧2g/L的冰醋酸进行中和,然后连续通过温度
为60±５℃的温水4槽,30℃的冷水4槽,烘干后布面pH值调至７～８。嘉兴冰丝服饰厂家

广州市增城乐淘坊服装店致力于服装内衣，是一家生产型公司。公司业务分为牛仔裤，男装
服装，服饰，服装等，目前不断进行创新和服务改进，为客户提供良好的产品和服务。公司注重
以质量为中心，以服务为理念，秉持诚信为本的理念，打造服装内衣良好品牌。在社会各界的鼎
力支持下，持续创新，不断铸造高质量服务体验，为客户成功提供坚实有力的支持。


